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El proyecto tiene como finalidad determinar la dosificación óptima de suelo cemento, a partir de dos 
investigaciones para que cumplan con las condiciones de la norma Invías y sea económica para 
implementarla en los tipos de arcilla. Se utiliza un tipo de investigación experimental para realizar 
trabajo de laboratorio, a fin de obtener la clasificación de arcilla y el comportamiento a cargas, para 
tener como resultado la dosificación óptima de suelo cemento. En los resultados se presentan las tablas 
de aumento de proctor, cbr y porcentaje de suelo cemento tomadas de una investigación para determinar 
la dosificación óptima de suelo cemento que cumpla con las condiciones de la norma Invías y sea 
económica para implementarla en los tipos de arcilla. Se realizan las pruebas de laboratorio para 
establecer el comportamiento de las arcillas al emplear la dosificación óptima obtenida. Igualmente, se 
diseña la mezcla con la dosificación óptima de suelo cemento para los dos tipos de arcilla, de  
plasticidad alta y arcilla con plasticidad baja. Se comparan los resultados obtenidos y se realiza el 
presupuesto comparativo entre los métodos analizados en las dos investigaciones. Por último, se 
recomienda la mejor dosificación de suelo cemento de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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